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Вступ

Проблеми взаємодії капа-каррагінану й агару з низькомолекулярними

комплексоутворюючими речовинами, зокрема з іонами натрію або іншими полівалентними

катіонами, представляють великий науковий і практичний інтерес [1-5]. Шляхом

комплексоутворення змішаних полісахаридів капа-каррагінану й агару в присутності

триполіфосфату натрію, як комплексоутворювача можна одержати наноструктурні

надмолекулярні системи нових гелевих комплексів.

У водних розчинах драглеутворювачів капа-каррагінану й агару спіралі та біспіралі

макромолекул утворюють агрегати або надмолекулярні частки. Дослідження надмолекулярної

структури цих розчинів, залежності розміру та концентрації надмолекулярних часток від умов

приготування і складу розчину важливі, тому що ці частки, як і окремі макромолекули, є

фрагментами драглю і визначають його фізико-хімічні властивості.

Матеріали і методи

Дослідженнями надмолекулярної структури розчинів агару, капа-каррагінану, а також

розчину змішаних драглеутворювачів капа-каррагінану з агаром у співвідношенні 2/3 до 1/3 у

присутності триполіфосфату натрію концентрацією 0,3%. доведено залежність концентрації та

розміру надмолекулярних часток від вмісту драглеутворювачів.

Доведено, що у розчині змішаних гелеутворювачів капа-карагінану з агаром у

присутності триполіфосфату натрію концентрація надмолекулярних часток досягає межі в

діапазоні 0,8…1,2 г/100 мл концентрацій драглеутворювачів, але при цьому розмір часток

продовжує збільшуватися в межах (2,5…6,0)×10-3, тоді коли в розчинах агару та капа-

карагінану концентрація надмолекулярних часток продовжує зростати при відносній

стабілізації розмірів часток.

Встановлено, що у розчині змішаних драглеутворювачів капа-каррагінану з агаром у

присутності триполіфосфату натрію концентрація надмолекулярних часток досягає межі в

діапазоні 0,8…1,2 г/100 мл концентрацій драглеутворювачів, але при цьому розмір часток

продовжує збільшуватися в межах (2,5…6,0)×10-3, тоді коли в розчинах агару та капа-

каррагінану концентрація надмолекулярних часток продовжує зростати при відносній



стабілізації розмірів часток. Отже, можна припустити, що спільний вплив змішаних

драглеутворювачів капа-каррагінану з агаром, а також вплив іонів натрію триполіфосфату

натрію сприяють істотній зміні розмірів часток в розчині драгле утворювачів, що проявляються

у якісній зміні функціонально-технологічних властивостей драглів нового типу. В той же час

для окремих розчинів капа-каррагінану або агару розмір часток мало залежить від концентрації

драглеутворювача.

Висновки

1. Для полісахаридів, як високомолекулярних поліаніонів, ймовірно, енергетично

вигідніший процес зародження нових частинок, ніж процес їхнього зростання. Можливо

електростатичне відштовхування між макромолекулами та надмолекулярними частками може

бути тим чинником, який уповільнює їхнє зростання.

2. Встановлено, що шляхом спільної дії змішаних полісахаридів капа-каррагінану з

агаром у присутності триполіфосфату натрію, як комплексо-утворювача, можна одержати

наноструктурні надмолекулярні системи нових гелевих комплексів, відмінних від драглів капа-

каррагінану або агару, отриманих у кожного з них окремо.

3. Спільний вплив змішаних гелеутворювачів капа-каррагінану з агаром та вплив

катіонів триполіфосфату натрію сприяють істотній зміні розмірів часток, що проявляються у

якісній зміні функціонально-технологічних властивостей драглів нового типу.
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